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Karsten

#1/7     Verfasst am: 22 Nov 2006 21:50     Titel: Silikonform

Hallo zusammen,

ich wollte mal gerne wissen wie die Konsistenz des Gipses sein sollte?

Danke schonmal für die Antworten.

abrenner

#2/7     Verfasst am: 22 Nov 2006 22:19     Titel: 

Hallo Karsten,

ziemlich dünn sonst werden die konturen nicht sauber dargestellt  also so hm.. sagen wir mal wie Babybrei :-)

Gruß Andreas

Karsten

#3/7     Verfasst am: 22 Nov 2006 22:22     Titel: 

hallo Andreas,

mit Babybrei kann ich noch was anfangen ist noch nicht solange her  .

Riccardo

#4/7     Verfasst am: 23 Nov 2006 7:58     Titel: 

Moin,

zum Babybrei komm ich auch noch früh genug.  

Nun gut, wie sagt man bei uns auf dem Bau immer. Schön tuffig sollte die Mische sein. Ist er zu dünn, schlagen beim
abbinden des Gipses die Blasen nach oben. Also wirklich Breimässig ist schon ne recht gute Konsistenz.
Auch wenn ich weiss das Ihr mich wieder steinigt,nochmals die Info zum beimischen von Bier. Aber bitte nur dunkles
Bier. Durch das Bier wird die Abbindezeit gestreckt und die Gipsmische ist länger tuffig auf der Kelle.

Aber beim einfüllen in die Sileform kann man sich das sparen. Denn man will die Teile ja auch zeitnah verarbeiten.

gruß Riccardo

Stefan

#5/7     Verfasst am: 24 Nov 2006 0:12     Titel: 

Hoi riccardo,
Deine Bierliebhaberei kenne iwr ja alle   

Ich habe hier nochmal einen Link ausgegraben, was das Bierbeimischen in Bezug auf Pigmentaufnahme ausmacht

http://www.hobbythek.de/dyn/13438.phtml

Wichtig dabei, was kann an Pigmenten gebunden werden und da sagst Du schon richtig: nimm dunkel    
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Das Thema war übriges früher mal mein Einstiegsthema in so einem anderen Forum   

Ich mische Bier inzwischen immer in meine Gipserei (oder Moltofillerei) mit ein - Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
die Oberfläche dann etwas rauher wird - somit natürlicher

Gruß
- stefan -

Riccardo

#6/7     Verfasst am: 24 Nov 2006 11:50     Titel: 

Moin zusammen,

danke für den Link Stefan.Sozusagen für alle nochmal zum nachlesen. Die Biermischerei hab ich vor Jahren von
Bernhard Stein aus diversen Büchern erlesen. Seine Arbeitstechnik ist sozusagen auf mich übergesprungen.
Mittlerweile füllt seine Arbeit ganze Regale bei mir in Video und Papierform. Der Mann hatte ( ja hatte, Schade) es
einfach drauf.

gruß Riccardo

Joachim K.

#7/7     Verfasst am: 24 Nov 2006 14:48     Titel: 

Geht eigentlich auch Hefe    

Gruß Joachim 
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